HOLCIM Optimo® 42




PORTLANDCEMENT NAGY
KEZDETI EROSSEGU
MESZKOVEL

CEMII/A-LL 425 R

SR EN 197-1:2011 szabvanynak megfeleld

A Holcim Optimo® 42 egy optimalis cement, amelyet minden

beton- és vasbetonelemhez és szerkezethez terveztek. Javitja a friss
beton tulajdonsagait, kivalé megmunkalhatésagot és tomaoritési
tulajdonsagokat biztosit. A tény, hogy szamos munkalatban hasznaltak
mar a Holcim Optimo® 42 cementet, bizonyitja a minden épitési
projektben elvart sikeres teljesitményt.

A termék éghajlati teljesitménye

Holcim z6ld cimke:

KLIMAOSZTALY: Az eurépai atlaghoz képest a CO,-kibocsatas csékkentésének
szintjét jelzi (CEM | EU 28, a GNR PROJECT Reporting CO,,
2020-nak megfeleléen).

A++ MEGOLDASOK

Hasznalati teriilet

NE012-1:2022-nak megfeleléen

» Egyszerl és vasbetonbdl készilt monolitikus elemek és szerkezetek, hideg iddjaras esetén is, az alabbi épitési
szegmensek esetében:

-~ épluletek (polgari, ipari, mezégazdasagi): alapok, pillérek, gerenddk, fodémek, falak stb.

- muUszaki épitmények: tartalyok, sildk, hidak, alagutak, viaduktok, tamfalak stb.

- ipari padlok

» Eléregyartott beton és vasbeton termékek (csévek, jardakdvek, burkoldlapok, keritéselemek stb.)

« Javitasi/konszolidalasi munkak

» Specialis habarcsok és ragasztok
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Ajanlott betontipusok és -osztalyok

« C20/25 - C40/50 osztalyok egyszerU és vasbetonjai
« LC25/28 ... LC50/55 K&nnyUlszerkezetes osztalyu beton
* C25/30 ... C40/50 osztalyu mikrobeton (finom beton)

CAMPULUNG BUKAREST ROMAN

TERMINAL TERMINAL

GYARTASI HELY:

KISZALLITASI HELY:

Csomagolas
« Omlesztve
Ervényességi idé

» A szallitastol szamitott 60 nap, a termék biztonsagi adatlapjan meghatdrozott szallitasi és tarolasi feltételek mellett,
amely a www.holcim.ro cimen érheté el

Osszetevdk és jellemzék

FO JELLEMZOK STANDARD FELTETELEK

Osszetevdk és dsszetétel [%a tdmegbdbll:

Klinker (K) 80-94
Mészkd (LL) 6-20
Kisebb kiegészité 6sszetevék 0-5

Kezdeti dugaszolasi idé [min] min. 65
Stabilitas (tagulds) [mm] max. 10
Nyomoszilardsag: kezdeti [MPa] min. 20
Nyomoszilardsdg: standard [MPa] min. 42,5
Szulfattartalom (SO,-ban kifejezve) [%] max. 4,0
Kloridtartalom [%] max. 0,1

A tartéssag a cementbdl készilt betonra,
Fenntarthatésag habarcsra, paszta és egyéb keverékekre vonatkozik,
a felhasznalds helyén érvényes alkalmazasi

Veszélyes anyagok kibocsatasa [%]: Lasd a ZA NPD melléklet 1. és 2. megjegyzését
Hat vegyértékd krémtartalom

Kitettségi osztalyok, amelyekben a Holcim Optimo® 42 hasznalhaté

NE012-1:2022-nak megfeleléen

* X0 nincs korrézid- vagy tdmaddasveszély

e XC1, XC2, XC3, XC4 szénsavasodas miatti korrézid

e XD1, XD2, XD3 nem tengeri eredetd kloridok okozta korrézid

e XS1, XS2, XS3 tengervizben [évé kloridok okozta korrézid

e XF1, XF2, XF3, XF4 fagyasi/olvadasi tamadas olvasztdszerrel vagy anélkil
o XA1, XA2*, XA3* kémiai tamadas

e XM1, XM2, XM3 a beton mechanikai igénybevétele a kopas révén

* Szulfat jellegl kémiai tamadas esetén, amikor az SO24 jelenléte XA2 és XA3 expozicids osztalyba sorolhato,
feltétlentl szulfatallé cementet kell hasznalni

Megjegyzés: A betonosztdlyokat, a minimadlis cementadagokat, a maximalis viz/cement aranyokat és a hatalyos
muszaki eléirdsok (pl. NEQ12-1:2022; NE012-2:2022) egyéb rendelkezéseit (pl. betonvédelem) be kell tartani.
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